





CHAPE SECHE

DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

@ Chape séche Placosol®

DESCRIPTION

Placosol® est un systéme de chape séche composé de deux couches de plaques de platre haute dureté, traitées
contre ’humidité, a assembler entre elles sur chantier. La décomposition du systéme en couches superposées offre
un confort et une flexibilité de pose.

Associé aux granules d’égalisation Placoforme® en argile expansé, Placosol® permet l'installation d’une chape
parfaitement plane méme sur une surface déformée, et une amélioration des caractéristiques acoustiques du
plancher. Placosol® est compatible avec tous les types de revétement de sol, a I'exception des textiles tendus.

Placosol® ne modifie pas la stabilité au feu des planchers auxquels il est associé.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

() Plaques de platre haute dureté
a bords francs Placosol®

) Granules Placoforme®

&) Colle Placostic®

() Joint mastic souple

DOMAINES D’EMPLOI

Placosol® est destiné aux grands chantiers (collectifs, établissements recevant du public, hétels), en neuf comme en
rénovation. En rénovation, Placosol® ne nécessite pas la dépose du revétement du sol existant.

L] Dans le Guide #placo SUr www.placo.fr = Surle web
P.405 Mise en ceuvre * Descriptifs types - Texte de référence : AT n® 13/17-1365
P.459 Caractéristiques techniques * Fiches de Déclarations
des produits Environnementales et Sanitaires
p.437 Finitions + Fiches produits
- Déclaration de Performances (DoP)
- Configurateur de solutions Placo®
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La chape séche permet un chantier rapide sans apport d’eau :
la pose du revétement de finition est possible aprés 12 heures seulement !

PERFORMANCES DE LA CHAPE SECHE PLACOSOL®

Chape séche Placosol®

Transmissions directes

5 Plancher bois avec plafond Plancher hourdis avec plafond
6
Plancher ';‘;';;e“' Placostil®® Placostil®®
LA=92dB R, =47dB R, =49 dB
B L,.=66dB L,w=91dB
I ]
Poids AR, (dB AL, (dB AR, (dB AL, (dB AR, (dB AL, (dB
karm)  (dB) o (B) 2 (dB) o (B) 2 (dB) o (4B)
Placosol® 24,1 kg/m? +10 +4 +8 +12 +2 +25
®
zlgt?:(:’llacoforme“’ 36,1 kg/m? +16 +16 +8 +12 +3 +26
®
g’lation zlzc:niorllacoformec’ 48,1 kg/m* +20 2 *8 B 4 2
acoustique ®
f_'g‘;?;lacoforme@ 72,1 kg/m? +21 +22 +11 +14 +4 +27
®
-'I’-I?;(c)rsr?IPIacoforme@ 14,1 kg/m? +22 +23 +12 +15 +4 +27

@ Isolation acoustique®

(1) 58 avec 4 cm Placoforme®.
(2) 57 avec 4 cm Placoforme®.
(3) 63 avec 4 cm Placoforme®.
(4) 53 avec 4 cm Placoforme®.
(5) RE CSTB189-101.

(6) RE CSTB 184-108/1.

(7) RE CSTB 184-108/2.

Transmissions latérales

Plancher filant

Plancher avec Placosol®
d’un seul coté

Plancher avec Placosol®
des deux cotés

Dy (dB) Lo (dB)

D (dB) Lo (dB)

D (dB) L (dB)

4 70

530 642

610 53

(8) RE CSTB 189-101. Plafond sur fourrure Stil® F 530 avec 1 x Placoplatre® BA 13 et 100 mm laine de verre.
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CHAPE SECHE
DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

CLASSEMENT UPEC ET DOMAINE D’EMPLOI

CLASSEMENT U.P.E. C

Le classement U. P. E. C. des locaux et des revétements de sol est un classement d’usage pour le local,
et de durabilité en fonction de cet usage pour le revétement de sol et son support :

+ U = Usage (notion plus large qu’usure a la marche),

+ P = Poinconnement (ou usure par impact),

« E=Comportement a I'eau et a 'humidité,

» C=Tenue aux agents chimiques.

Pour qu’un revétement de sol et son support aient une durabilité prévisible raisonnable et suffisante (au moins
10 ans), il faut qu'ils aient un classement au moins égal a celui exigé par le local.

Les quatre lettres U, P, E, C sont affectées d’indices correspondant a des niveaux croissants d’exigences
et de performances.

TYPES DE LOCAUX
La gamme chape séche Placo® répond aux problématiques de sécurité puisque toutes les plaques sont utilisables
dans les locaux classés U4 P3 E2 C2:

» Locaux classés P3 E2® au plus dont les charges d’exploitation @ sont inférieures ou égales a 2,5 kN/m?
(soit 250 kg/m?).

TYPES DE SUPPORTS

Les chapes séches Placo® peuvent étre mises en ceuvre sur supports stables en béton (préfabriqué ou maconné) ou
sur supports en bois massif ou en panneaux dérivés du bois, conformément a la norme NF P 63-203 (DTU 51.3)

REACTION A LHUMIDITE

Pour les locaux humides, seuls sont visés les locaux EB+ privatifs, sans siphon de sol sur support béton ou support
bois.

REVETEMENTS ASSOCIES

TYPES DE REVETEMENTS DE SOLS ASSOCIES

Revétements associés Locaux E1 Locaux E2

. . Sur enduit de ragréage + primaire :
Textiles collés associée (cf. tableau enduit de sol)

Textiles tendus - -

Dalles plombantes -

Dalles thermoplastiques semi-flexibles Sur enduit de ragréage -
+ primaire associée Sur enduit de sol
(cf. tableau enduit de sol) (cf. tableau mortiers colle associés)

Plastiques flexibles et assimilés (linoléum, caoutchouc) en Iés ou dalles Revétements en Iés uniquement

avec joints soudés a chaud
Protection a I'eau rapportée
sous le carrelage
(cf. tableau mortiers colle associés)
Parquets mosaique collés (NF B 54-008) -

Parquet ou élément de lamparquet collés (planchettes L < 400 mm) Su+r ;:‘ifnu;?rgzzngg ege i

(NFEN 13227) (cf. tableau enduit de sol)
Parquets contrecollés collés (NF EN 13489) B

Carreaux céramiques ou analogues collés et pierres naturelles Pose directe
100cm?< S <1200 cm? (cf. tableau mortiers colle associés)

Parquets et revétements stratifiés flottants Sur couche de désolidarisation -

(1) Cf. notice sur le classement UPEC des locaux - e-cahier CSTB - cahier n° 3509 de novembre 2004.

(2) Cf. NF P 06-001.

(3) On se réfeére ici aux revétements déja visés dans les documents d’exécution des revétements de sol collés a caractére général : Cahiers des Clauses Techniques
(DTU 53.1...), Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT).
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MISE EN CEUVRE

Chape séche Placosol®

Rappel : en cas de cloisons séparatives, celles-ci doivent étre mises en ceuvre avant la pose de Placosol®.

1. TRACAGE ET IMPLANTATION

Installer la bande de désolidarisation sur I'ensemble
des murs périphériques de la piéce.

Dans le cas d’'un sol déformé, utiliser les granules
d’égalisation Placoforme® pour rattraper la planéité
du sol. Pour cela, reporter le point le plus haut du sol
existant surles murs périphériques a I'aide d’un niveau.
Le niveau fini de la forme d’égalisation se trouvera au
minimum a 2 cm au-dessus de ce point.

Afin de garantir tout risque de remontée d’humidité
et d’éviter toute fuite de granules, il est conseillé de
reboucher les trous et les fentes du support a I'aide du
mortier adhésif MAP® Formule + puis a I'aide d’un film
polyane micro-perforé.

Il est nécessaire de démonter les portes avant de poser
les granules Placoforme®.

2. DRESSAGE DES GRANULES PLACOFORME®

La pose doit débuter dans I'angle opposé a I'issue du
local traité. Le dressage de Placoforme® s’effectue
a l'aide de deux régles de guidage (fourrures Stil®
F 530 par exemple) et d’'une régle de tirage (régle
aluminium). Les régles de guidage sont disposées
parallélement sur deux remblais en Placoforme® avec
un entraxe égal a la longueur de la regle de tirage. Le
niveau des semelles des regles correspond au niveau
fini de la forme d’égalisation.

3. REPARTITION

Les granules Placoforme® sont répandues devant la
regle de tirage puis réglées sans étre tassées.

Tous les 5o cm de tirage, les rives sont rectifiées
au platoir en retirant I'excédent de granules et en
comblant les manques. L'épaisseur de Placoforme® ne
doit pas dépasser les 15 cm (localement 20 cm) ni étre
inférieure a 2 cm (localement 1.cm).

Des morceaux de plaques sont disposées sur les
granules Placoforme® mises a niveau afin de créer
un chemin de circulation provisoire pour la pose des
plaques Placosol®.

2 cm minimum

Niveau fini. e
Niveau existant -

Regle de guidage Regle de tirage

& placo
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CHAPE SECHE
DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

4. POSE DE LA PREMIERE COUCHE DE PLAQUES PLACOSOL®

La pose des plaques Placosol® débute dans I'angle
opposé a I'issue du local traité.

Les plaques sont posées bord a bord a joint décalés de
20 cm minimum d’une rangée a l'autre, face marquée
coté Placoforme?®.

5. POSE DE LA DEUXIEME COUCHE DE PLAQUES PLACOSOL®

() La deuxieme couche de plaques est collée a o
I'avancement a la colle Placostic® appliquée en continu
sur la surface supérieure de la premiére couche
de plaques. Le dosage de la couche de colle Placostic®
est 600 g/m>.

La deuxiéeme couche de plaques peut étre disposée
perpendiculairement ou parallelement aux plaques
dela premiere couche bord a bord. Les joints sont décalés
de 20 cm minimum entre les plaques des deux couches,
quel que soit le sens de la pose. Les plaques sont posées
face marquée visible.

() Le positionnement, le serrage et le maintien
provisoire des plaques sont assurés par des agrafes
de 26 mm ou pointes a téte d’homme de 35 mm ou vis
a bois (8 par plaque). Clouer, visser ou agrafer en biais
la seconde plaque sur la premiere.

La jonction en périphérie avec les murs est assurée
a l'aide d’un joint mastic souple.

On peut circuler sur les plaques Placosol® n

. . s e
12 heures aprés la mise en ceuvre de 12h =
la deuxieéme couche. b

POINTS SINGULIERS DE MISE EN CEUVRE
DOUBLAGES DES MURS

lls peuvent étre réalisés soit avant, soit apres la pose
de Placosol®.

Doublage

Plot MAP®
formule+

o
~ %?}n“lﬁ'.éf Placoforme®

Placosol®

Placoforme®
Placosol®

| Joint mastic
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Chape séche Placosol®

CHANGEMENT DE SUPPORT

Au méme niveau Placosol® Placoforme®  Tasseau bois

Prévoir la mise en place d’un tasseau continu de
maniére a pouvoir visser les plaques Placosol® au droit
du changement de support.

Avec différence de niveaux

Prévoir un tasseau continu fixé au sol de maniére
a pouvoir visser la derniére rangée. Un habillage
formant une contremarche assure la finition et I'arrét

du revétement de sol.
Placosol® Placoforme®  Tasseau bois

e A —

RACCORDEMENT AUX CLOISONS
ET DOUBLAGES Placosol®

Placoforme®

Cloison.
Placostil®

Cloisons séparatives d’appartement

Les cloisons séparatives d’appartement Placo® doivent
étre posées impérativement avant la pose de Placosol®.

Cloisons de distribution

Seuls les cloisons séches et légeres peuvent étre
posées sur Placosol®.

Le mise en ceuvre est réalisée de maniére standard, Placosol*

i & 5 illé Cloison
les semelles ou rails peuvent étre collés ou chevillés. Placoforme® 1

Placostil®

QUANTITATIFS

Quantitatifs pour 1 m? d’ouvrage en Placosol®
Produit Unité Quantité
Placosol® m? 2,33
Granules Placoforme® litres/cm d'épaisseur 10
Colle Placostic® g 600
Agrafe 26 mm ou pointe téte homme 35 mm ou vis a bois piéce 8

& placo
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