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PROTECTION AU FEU

DES STRUCTURES /
CONDUITS DE VENTILATION
ET DE DESENFUMAGE

PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES
DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

@ Protection des structures acier

par plaques de platre Placoflam® P.308
@ Protection des structures par platre projeté Lutéce® Feu 400

(bois, béton, métal, plancher collaborant) P.314
© Protection des structures par platre allégé Lutéce®

(planchers poutrelles béton) P.316

CONDUITS DE VENTILATION
ET DE DESENFUMAGE

DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

@O Conduits de ventilation et de désenfumage
en panneaux Glasroc® F Voo P.318

© Gaines verticales et horizontales en panneaux Glasroc® F Vsoo P.328

@ Conduits verticaux de ventilation et de désenfumage
Caroplatre® et Glasroc® F13 P.330
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE

DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

@ Protection des structures acier
par plaques de platre Placoflam®

DESCRIPTION

La stabilité au feu des structures en acier est assurée par habillage ou encloisonnement en plaques de platre Placoflam®
vissées sur des agrafes Clipfeu®.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

@ rlaques Placoflam®
© Agrafes Clipfeu®

DOMAINES D’EMPLOI

Les protections des structures acier en plaques Placo® sont utilisées dans les batiments a ossature métallique. La tech-
nique d’habillage par plaques Placoflam® s’adapte a toutes les formes, dimensions et natures de profilés métalliques.
L'épaisseur de protection a mettre en ceuvre pour une durée de stabilité donnée est fonction du facteur de massivité des
profilés (m”), ainsi que de la température de ruine de la structure.

L) Dans le Guide #placo SUr www.placo.fr
P.309 Mise en ceuvre * Descriptifs types
p.459 Caractéristiques techniques + Fiches de Déclarations
des produits Environnementales et Sanitaires
p.437 Finitions + Fiches produits
P40 Réglementation incendie * Déclaration de Performances (DoP)
- Configurateur de solutions Placo®
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Protection des structures acier par plaque de platre Placoflam®

PERFORMANCES DES PLAQUES PLACOFLAM®
EN PROTECTION DES STRUCTURES ACIER

PROTECTION DES STRUCTURES VERTICALES ET HORIZONTALES
PAR ENCOFFREMENT POUR UNE TEMPERATURE DE CALCUL DE 500°C

Massivité de la structure métallique (m?)
<100® <150 <200 <250
R30 |1Placoflam®BA13 1Placoflam® BA 13 1Placoflam® BA 13 1Placoflam® BA 13 1Placoflam® BA 13
R60 |[1Placoflam®BA13 2 Placoflam® BA 13 2 Placoflam® BA 13 2 Placoflam® BA 15 2 Placoflam® BA 15
R9o [2Placoflam®BA15®

O

Résistance au feu®

(1) PV RS 10-048. (2) Valable a partir d’'une massivité de 120 m™ et inférieure. (3) Massivité minimale pour les poutres.

MISE EN CEUVRE

Poteau

O Mise en ceuvre des agrafes Clipfeu®

Les agrafes sont emboitées et réparties tous les 30 cm en
vis-a-vis sur les ailes du poteau (épaisseur des ailes infé-
rieure a 22 mm).

@ Au droit des joints horizontaux (hauteur du poteau
supérieure a la longueur des plaques), les agrafes
recoivent des languettes de protection (Placoflam® BA 15)
qui assurent la continuité de la protection. Lo

Corniére
Stil® CR2

© Mise en ceuvre des plaques Placoflam®

Les plaques sont vissées sur les agrafes a I'aide de vis TTPC.
Dans le cas de protection a 2 ou 3 épaisseurs de plaques,
les joints sont croisés dans les angles.

@ Dans le cas de protection sur 3 faces, les corniéres Stil®
CR2 assurent la liaison avec le mur de départ.

Poutre
O Mise en ceuvre des agrafes Clipfeu® 0o
Les agrafes Clipfeu® sont emboitées et disposées en vis-a- Rail Stil®

vis sur les ailes de la poutre. Les agrafes d’extrémité sont RS0

positionnées a 12 cm des bouts de plaques et recoivent des
languettes de protection de largeur 21 cm (continuité de
la protection au droit des joints). Les languettes sont en
plaques Placoflam® d’épaisseur 15 mm.

© Mise en ceuvre des plaques Placoflam®

La longueur maximale des plaques constituant la protec-
tion est de 1,20 m.
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE
DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

QUANTITATIFS

Quantités indicatives pour 1 metre linéaire d’ouvrage jointoyé avec bande

Poteau : protection 4 faces (HEB 260 - hauteur 3 m)
Poutre : protection 4 faces (HEB 260 - longueur 3,6 m)

Produit Poteau Poutre Unité 1 Placoflam® 2 Placoflam®
Plaque Placoflam® X X m? 1,5 3
Agrafe Clipfeu® X X unité 14 14
Languette de protection 0,21 m Placoflam® X unité 1 1
Vis TTPC 35 X unité 47 24
Vis TTPC 45 X unité - 47
Vis TTPC 55 X unité

. VO P
Piacojoint® SN. Placojointe GOX X x g B U
ou
Enduit pate prét a 'emploi : Placomix®, X X kg 18 18
Placomix® Hydro, Placomix® Lite
Bande armée X ml 4 4
Bande armée X ml 2 2

PROTECTION DES STRUCTURES PAR ENCLOISONNEMENT

Parements

1Placoflam®BA 13

[
R45 |[2Placoplatre® BA13

R9o |2Placoflam®BA 13

Résistance au feu®

(3) PV RS 12-114 - Ces valeurs sont valables pour des profilés de massivité comprises en 30 et 350 m™ et pour des hauteurs jusqu’a 3 m.

MISE EN CEUVRE
PAR ENCLOISONNEMENT

Les parois verticales d’encloisonnement non porteuses
sont constituées d'une ou deux plaques de platre
Placoflam® vissées de part et d’autre des ossatures

|

' "l *2cm . :
métalliques Placostil®. Elles régnent sur toute la hauteur i | !

|

|

d’étage entre plancher et plafond.
Le vide entre parements peut &tre “amorti” par I'intermé-
diaire d’isolants en laine minérale.

Le nu intérieur des parements est positionné au minimum
a 2 cm des éléments de structure.

Des montants supplémentaires sont disposés au droit de
chaque poteau.

Retrouvez I'ensemble des performances des cloisons Séparatives Placostil® SAA et SAD avec plaques Placoplatre®
ou Placoflam® en page 210

PROTECTION DES STRUCTURES PAR PLAFONDS

Se reporter aux performances incendie des plafonds Placostil® en page 88.
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Protection des structures acier par plaque de platre Placoflam®

FACTEUR DE MASSIVITE DES POUTRELLES LES PLUS COURANTES (m)

Protection directe mdes  Protection par encoffrement
PROTECTION 4 FACES

IPE IPN HEA HEB HEM UPN UAP

directe encoffrée directe encoffrée directe encoffrée directe encoffrée directe encoffrée directe encoffrée directe encoffrée

80 430,6 329,8 4011 321,9 o o 2 2 o o 283,6 227,2 3084 233,6

100 | 3893 301,0 349,1 283,0 265,1 184,9 2181 153,8 16,4 85,0 275,6 222,2 390,3 223,9

120 359,1 278,8 309,2 250,7 267,6 185,0 201,8 141,2 m; 80,1 2553 205,9 = =

130 - - - - - - - - - - - - 2674 21,4

140 | 3354 259,8 2743 2251 252,9 173,9 187,2 130,2 103,6 759 2397 196,1 = =

150 - - - - - - - - - - - - 2384 187,8

160 | 3095 2408 252,2 2053 230,9 160,8 169,1 17,9 99,9 73 2275 187,5 = =

175 - - - - - - - - - - - - 227,8 181,5 ()
180 | 2921 226,8 2294 187,18 225,2 155,0 157,7 10,3 96,2 68,1 218,2 178,6 = = wd g
200 | 2695 210,5 211,6 173,1 21,9 145,0 147,2 102,4 914 64,9 205,3 170,8 13,7 17,9 §§§
220 | 2539 197,6 195,7 160,6 196,0 1337 139,6 96,7 884 62,4 192,0 160,4 205,0 1653 28g
240 | 2355 184,1 183,1 150,1 178,4 1224 130,2 90,6 73,1 51,9 183,2 153,7 - - EQE
250 = = 2 = = = = = = = = = 187,7 153,0 248
260 - - 169,7 139,7 170,5 n7,5 126,7 87,8 71,5 50,8 172,7 144,9 - - gg s
270 | 2266 176,5 = = = = = = = = = = = = ST
280 - - 158,1 130,6 164.4 13,1 1233 852 70,4 49,8 - - - - "g
300 | 2156 167,3 1491 123,0 152,9 104,9 116,0 80,5 60,4 42,9 161,6 136,0 167,4 136,5

320 - - 140,1 15,9 1415 98,1 109,7 76,9 59,9 42,8 - - - -

330 | 1997 156,5 = = = = = = = = = = = =

340 - - 1325 109,9 134,1 944 105,9 74,9 60,2 434 - - - -

360 | 1875 145,8 124,6 103,6 128,2 91,0 1024 73,1 60,5 441 = = = =

380 - - 18,7 98,9 - - - - - - - - - -

400 | 1740 1373 12,7 94,1 1201 86,8 97,6 708 614 454 = = = =

425 - - 106,8 89,1 - - - - - - - - - -

450 | 163,0 129,6 100,7 844 12,9 831 91,3 68,8 62,6 46,8 = = = =

475 - - 951 80,1 - - - - - - - - - -

500 | 150,0 120,7 90,6 76,1 106,8 80,0 889 67,1 633 48,2 = = = =

550 | 1403 134 84,5 704 104,3 79,3 874 66,9 64,3 45,9 - - - -

600 | 1295 105,1 75,6 64,2 102,0 78,6 85,9 66,7 652 50,9 = 2 = =

PROTECTION 3 FACES

IPE IPN HEA HEB HEM UPN UAP

directe encoffrée directe encoffrée directe encoffrée directe encoffrée directe encoffrée directe encoffrée directe encoffrée

80 | 3704 | 2696 345,6 266,4 = 5 5 = = 5 2427 186,3 266,4 1913
100 | 3359 247,6 301,9 2358 217,9 137,7 179,6 1154 96,4 65,0 2385 185,2 253,0 186,6
120 | 3106 230,3 2683 209,9 | 2202 137,5 166,5 105,9 92,2 61,1 222,9 173,5 = -
130 - - - - - - - - - - - - 2360 | 180,0
140 | 290,9 2152 2383 189,1 2083 1293 154,7 97,7 85,5 57,8 2103 166,7 = -
150 - - - - - - - - - - - - 210,0 159,4
160 | 2687 | 200,0 219,7 172,8 189,7 119,6 139,6 88,4 82,8 54,2 2004 | 1604 = =
175 - - - - - - - - - - - - 201,9 155,5
180 | 2540 188,7 200,0 158,4 1854 15,2 1302 82,7 79,8 51,7 193,2 153,6 = =
200 | 2344 1754 184,8 146,3 174,7 107,8 121,6 76,8 75,7 49,2 182,0 147,5 190,3 148,4
220 | 2210 164,7 171,0 135,9 1617 99,5 1154 72,5 73,2 473 170,6 139,0 182,9 1433
240 | 2049 153,5 160,1 127,1 147,1 91,1 1075 67,9 60,7 39,5 163,1 133,6 - -
250 = 5 = 5 5 5 = 5 5 = = 5 168,3 133,6
260 - - 148,5 18,5 140,6 87,6 104,7 65,9 593 36,8 154,0 1263 - -
270 | 1972 147,1 = = 5 5 = = 5 5 = 5 5 =
280 - - 138,6 1m,1 1357 84,3 102,0 63,9 58,4 37,8 - - - -
300 | 1877 1394 131,0 104,9 1262 782 959 604 50,1 37,2 144,6 119,0 150,3 19,4
320 - - 1233 99,1 17,4 74,0 91,1 58,3 50,0 32,9 - - - -
330 | 174, 131,1 - - = = - - = 5 - - = -
340 - - 116,7 94,1 11,6 71,9 88,4 57,3 50,4 337 - - - -
360 | 1623 1224 109,9 88,9 107,1 70,0 85,8 56,5 50,9 344 - - = -
380 - - 104,8 85,0 - - - - - - - - - -
400 | 1527 116,0 99,6 80,9 1013 67,9 82,4 55,6 52,0 359 = = = =
425 - - 94,5 76,7 - - - - - - - - - -
450 | 1437 10,3 89,1 72,8 96,1 66,3 77,5 55,0 53,5 37,7 = = = =
475 - - 84,2 69,2 - - - - - - - - - -
500 | 13238 103,4 80,3 65,8 91,6 64,8 76,3 54,5 54,4 393 = = 5 -
550 | 124,6 97,8 75,1 61,0 90,2 65,2 75,6 55,1 55,7 40,9 - - - -
600 | 1154 91,0 67,1 55,7 88,7 65,3 74,8 55,6 56,8 42,5 5 - = =
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE
DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

PROTECTION DES STRUCTURES BETON ET BOIS

1. STRUCTURES BETON

Les ensembles en béton armé ou en béton précontraint sont généralement dimensionnés pour supporter avec un coeffi-
cient de sécurité suffisant les charges appliquées pendant la durée d’exposition au feu prévue. Avec I'élévation des tempé-
ratures le béton perd graduellement sa résistance a la compression et I'armature en acier, noyée dans le béton, perd éga-
lement graduellement sa résistance a la traction. A la température critique de 470°C, I'acier n’a plus qu’environ 60 % de
sa résistance initiale. Le temps nécessaire pour atteindre la température de ruine de la structure (durée de stabilité au feu)
dépend essentiellement de I'épaisseur du recouvrement de béton protégeant I'acier.

Dans le cadre de rénovation ou de changement de destination des locaux, la mise en ceuvre d’habillages en plaques de
platre retardant la montée en température du béton et de I'acier permet d’améliorer la stabilité au feu des structures
béton.

2. STRUCTURES BOIS

Bien que combustibles, les ensembles en bois n’absorbent
que lentement la chaleur (faible conductivité thermique du
matériau). La combustion du bois (a la température d’envi-
ron 300°C) produit en surface des éléments une couche car-
bonisée qui isole et protége les parties non brilées. Ce phé-
noméne réduit considérablement la vitesse de combustion
qui reste relativement constante pour les éléments épais
(environ 0,7 mm par minute). On considére que si les parties
carbonisées n'ont aucune résistance mécanique, les sections
de bois restantes non carbonisées ne subissent une perte de
résistance que de 10 a 15 %. Les structures bois constituées
d’éléments de forte section restent stables au feu tant que
les sections restantes non carbonisées sont suffisantes pour
supporter les charges appliquées.

La mise en oeuvre de protections en plaques Placoplatre®
standard, Lisaplac®, Placoflam® ou Lisaflam® retarde la com-
bustion du bois et améliore (pour les fortes sections) ou assure
(pour les faibles sections) la stabilité au feu des structures.
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Protection des structures acier par plaque de platre Placoflam®

PROTECTION DES STRUCTURES ACIER PAR PLAQUES
DE PLATRE PLACOFLAM® : RACCORDEMENTS DES OUVRAGES

RACCORDEMENT POTEAU ET POUTRES ENCOFFREES

Protection au feu des
structures / Conduits de
ventilation et de désenfumage

RACCORDEMENT POTEAU ET PLAFOND

313




PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE

DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

@ Protection des structures
par platre projeté Lutece® Feu 400
(bois, béton, métal, plancher collaborant)

DESCRIPTION

Le platre de protection des structures Lutéce® Feu 400 assure la stabilité au feu des structures métalliques, planchers col-
laborants, béton ou bois.
Le platre Lutéce® Feu 400 associe aux qualités naturelles du platre celles de la vermiculite. Il présente un aspect brut.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

Plancher collaborant Poutre et poteau

@ Lutece® Feu 400

DOMAINES D’EMPLOI

Les platres de protection des structures sont recommandés pour tous les lieux qui exigent une Résistance au feu tels
que les ERP (Etablissements Recevant du Public), les IGH (Immeubles de Grande Hauteur), les batiments d’habitation
collectifs.

Ll Dans le Guide #placo SUr www.placo.fr =l Sur le web
P315 Mise en ceuvre * Descriptifs types - Texte de référence : DTU 27.2
P.459 Caractéristiques techniques + Fiches de Déclarations
des produits Environnementales et Sanitaires
p.437 Finitions + Fiches produits
P40 Réglementation incendie - Déclaration de Performances (DoP)
- Configurateur de solutions Placo®

314




Protection au feu des structures / Protection des structures par platre projeté Lutéce® Feu 400

O Asavor

Le facteur de massivité des poutrelles les plus courantes
est présenté en page 251.

PERFORMANCES DU PLATRE LUTECE® FEU 400
EN PROTECTION DES STRUCTURES

STRUCTURES METALLIQUES‘POUR UNE TEMPERATURE D'ACIER DE 450°C
EPAISSEUR DE PLATRE LUTECE® FEU 400 A PROJETER (mm)

Massivité de la structure métallique (m)
=150 =200 <250 c{e o)
R30 15 15 15 16 18 20
R 60 17 23 28 31 34 37
Q R90 27 34 40 43 46 49
Résistance au feu* R120 35 43 49 53 56 58
R180 48 57 62 66 68 70
R 240 58 66 7 74 76 77

PV EFR 16-001148.

STRUCTURE BETON ET PLANCHERS MIXTES COLLABORANTS
EPAISSEUR DE PLATRE LUTECE® FEU 400 A PROJETER (mm)

Dalle béton isostatique @
ép.12 cm enrobage des aciers
inconnu

REI 30 7 8 23
REI 60 7 17 23

0 REI 90 7 17 23

Résistance au feu REI 120 7 17 25

Poutre béton rectangulaire® Plancher mixte collaborant ®
enrobage des aciers inconnu  Lutéce® Feu 400 + Viprimer

REI180 20 17
REI 240 20

(1) PV 11-A-018. (2) PV 11-A-019 et ext 16-1. Se rapporter au procés-verbal pour les dispositions relatives aux types de structures.

PLANCHER BOIS - EPAISSEUR DE PLATRE LUTECE® FEU 400 A PROJETER (mm)
SUR TREILLIS METALLIQUE

Plancher bois
REI 60 26
REI 90 36
REl120 42

O

Résistance au feu*

* PV 08-A-217. Se rapporter au procés-verbal pour les dispositions relatives aux types de structures.

Epaisseur 20 mm

d

Absorption acoustique®

(1) RE AC 97-234.

SUR WWW.PLACO.FR

Le guide de choix selon le support est présenté dans les annexes techniques de L'Intégrale.

MISE EN CEUVRE SELON LE DTU 27.2

La mise en ceuvre s’effectue par projection (température ambiante et du support comprise entre + 5 °C et + 35 °C) frais dans
le frais (I'intervalle entre deux projections n’excéde pas le temps de séchage). Pour les éléments verticaux, protéger 'enduit
a hauteur d’homme. Il convient de se reporter aux procés-verbaux pour les détails de mise en ceuvre.
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE

DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

© Protection des structures
par platre alléegé Lutéce®
(planchers poutrelles béton)

DESCRIPTION

Les planchers poutrelles hourdis béton enduits avec les platres Lutéce® présentent des performances de résistance au feu
jusqu’a CF 2 h, associées aux qualités esthétiques, de confort et de pérennité du platre.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

Béton / Parpaing
@ Lutece® Contact Plus

(recommandé sur les poutrelles béton)
© rlatre allégé Lutece®

MISE EN CEUVRE

Le support doit étre continu, sec, propre, dépourvu d’efflorescence, de poussiére ou d’huile de démoulage. Les aspérités
des joints entre éléments de maconnerie ne doivent pas dépasser le tiers de I'épaisseur de I'enduit.

Il est recommandé d'utiliser 'application d’un primaire d’accrochage type Lutéce® Contact Plus sur les poutrelles béton.

Apreés le séchage complet du Lutéce® Contact Plus (minimum 24h), I'application des platres Lutece® se fait en couche de 3
a 25 mm d’épaisseur selon le platre choisi et conformément au DTU 25.1

PERFORMANCES

Résistance au feu selon I'ancien DTU Regles Feu - Béton § 7.8.1. « Regles simples », définissant des solutions types
pour la protection au feu des planchers a entrevous béton ou céramique (solution validée en CECMI 28/03/2014).

-10 mm pour un degré Coupe-Feu 1 heure

-13 mm pour un degré Coupe-Feu 1 heure 1/2

-16 mm pour un degré Coupe-Feu 2 heures

Ceci est valable sous réserve que le plancher ait une épaisseur totale supérieure ou égale a 14 cm et que [l'entraxe
des poutrelles soit inférieur ou égal a 0,60 m.

L] Dans le Guide #placo SUr www.placo.fr
P.437 Finitions + Descriptifs types
P40 Réglementation incendie + Fiches de Déclarations

Environnementales et Sanitaires
« Fiches produits
- Déclaration de Performances (DoP)
- Configurateur de solutions Placo®
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Protection au feu des structures / Protection des structures par platre allégé Lutéce® (planchers poutrelles béton)
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE

DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

O Conduits de ventilation
et de désenfumage en panneaux
Glasroc® F Vsoo

DESCRIPTION

Les conduits verticaux et horizontaux Glasroc® F V500 sont destinés au désenfumage ou a la ventilation des locaux. Ils
sont constitués des panneaux en vermiculite exfoliée Glasroc® F V500 et d’accessoires de protection. La vermiculite, miné-
ral naturel, est un excellent isolant thermique incombustible, stable dans le temps et ne dégageant pas de fumée. La ver-
miculite est inoffensive pour la santé des utilisateurs.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

@ Panneau Glasroc® F V500
© Colle Glasroc® F V500

DOMAINE D’EMPLOI

Les conduits verticaux et horizontaux de désenfumage et de ventilation Glasroc® F V5oo sont utilisés dans les bati-
ments de logements collectifs (a partir de la 3¢ famille) et les batiments non résidentiels supérieurs a 300 m? ou aveugles
supérieurs a 100 m2. Les zones visées pour le désenfumage sont les espaces de circulation tels que les escaliers, couloirs
et parkings ou compartiments.

L) Dans le Guide #placo SUr www.placo.fr
P.320 Mise en ceuvre * Descriptifs types
p.459 Caractéristiques techniques + Fiches de Déclarations
des produits Environnementales et Sanitaires
p.437 Finitions + Fiches produits
P40 Réglementation incendie - Déclaration de Performances (DoP)
- Configurateur de solutions Placo®
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Conduits de ventilation et de désenfumage / Conduits Glasroc® F V500

PERFORMANCES DES CONDUITS DE VENTILATION
ET DE DESENFUMAGE EN PANNEAUX GLASROC® F V500

CONDUIT VERTICAL

Méthode de pose 1 Méthode de pose 2
Panneau

Glasroc® F V500/35 Glasroc® F V500/50 Glasroc® F V500/35 Glasroc® F V500/50

Section intérieure max du conduit Lxh® (mm) 1250 X 1000 2500 X 1250 1250 X 1000

SiL>1250:1renfort

Sil»2000: 2 renforts SiL> 800 :1renfort SiL>1000 :1renfort

Renforts® SiL>800:1renfort

Corniére acier 60x60x6 mm

Reprise de charge tous les 6m maximum ou talon en panneau Glasroc® F V500 Ig.150 mm®

Résistance au feu El 606 El120© El60® El1200

CONDUIT HORIZONTAL

Méthode de pose 1 Méthode de pose 2
Panneau

Glasroc® F V500/35 Glasroc® F V500/50 Glasroc® F V500/35 Glasroc® F V500/50

Section intérieure max du conduit Lxh® (mm) 1250 X 1000 2500 X 1250 1250 X 1000

SiL>1250:1renfort
SiL>2000: 2 renforts
Tige filetée @8
+ rail MQ-41 (si L<1650) @ tige filetée selon tableaux de dimensionnement
ou rail MQ-52 (si1650<L<2250)| page suivante + corniére acier 30x30x3mm @
ou rail MQ-72 (si L=2250)

Renforts® SiL>800:1renfort SiL>800:1renfort SiL>1000:1renfort

Tige filetée @8
Supportage du conduit + rail MQ-41 (si L<1000)
ou rail MQ-52 (si L=1000)

Ventilation : oui Ventilation : oui

Isolation du supportage® non

Désenfumage : non Désenfumage :
8¢+ oui si Lxh® > 800 x 800

Résistance au feu El 600 El120© El60® El1200

1) Lxh = conduit horizontal : largeur x hauteur / conduit vertical : largeur x profondeur

2) Piéces de Glasroc® F V500 de méme épaisseur que le conduit et de largeur 250 mm, placées au pas de 600 mm

3) épaisseur talon identique a celle du conduit

4) Coquilles Glasroc® F V500 + U Glasroc® F Vsoo (dimension du U en fonction de la dimension du rail utilisé)

5) PV n®13-A-078 (Ventilation) et n®13-A-077 (Désenfumage)

6) PV n°13-A-076 + ext.15/1 (Ventilation) et n°13-A-079 + ext.15/1 (Désenfumage)

7) Pour faciliter la mise en ceuvre, il est conseillé d’utiliser de la corniére acier 40x40x4 mm a partir d’'un diamétre de tige filetée de 12mm
8) PV n°EFR-15-000197 (Ventilation) et n°EFR-15-000198 (Désenfumage)

)

(
(
(
(
(
(
(
(
(9) PV n°EFR-15-000199 (Ventilation) et n°EFR-15-000201 (Désenfumage)

Volets de désenfumage : les conduits Glasroc® F V500 peuvent recevoir les volets suivants :
* ALDES : références Optone et Plafone * PANOL : références CFi1H, CF2H, Vector VT120-U
» FRANCE AIR : références BTDR et Adara * FR TECHNOLOGIES : références Kamouflage et

Avantage

On se reportera aux procés-verbaux en vigueur pour les références exactes des volets compatibles ainsi
que les détails de mise en ceuvre.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Performances acoustiques des conduits verticaux Glasroc® F Voo en indice Ry, (C; Cy,)

Contre-cloison sur ossature Placostil® avec laine de verre Isover PAR Confort 45mm

@ Panneau seul
Nombre et type de parement
Panneau sans doublage sur 1x Placoplatre® 1x Placo® Phonique 1x Placoplatre® 2 x Placoplatre® 1x Placo®
Glasroc® F V500 ossature BA13 BA13 BA18 BA13 Duo’Tech® 25
35 mm 34(-2-3) 53 (-2;-8) 55 (-2;-8) 56 (-2;-7) 59 (-3i-8) 60 (-3;-8)
50 mm 32(0;-2) 53 (3:-10) 55 (-3;-10) 57 (-3i-10) 59 (-3i-10) 60 (-3;-10)

Simulations Acou$ STIFF®
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE

MISE EN CEUVRE: CONDUIT HORIZONTAL

Méthode 1 : Alignement des joints, utilisation de
couvre-joints et protection des rails de supportage

‘ Méthode 2 : Montage 2 joints décalés

1. SYSTEME DE SUPPORTAGE

Le systeme de supportage est mis en ceuvre tous les
1200 mm maximum.

Diametre des tiges filetées : 8 mm.

La partie supérieure du U Glasroc® F V500 est posée sur le
rail de supportage.

LN

Le systeme de supportage est réalisé a I'aide de cornieres
de section 30 x 30 x 3 mm mises en ceuvre tous les 1200
mm maximum (Diameétre des tiges filetées suivant le
tableau de la page précédente).

2. MONTAGE DES PLAQUES

Mise en ceuvre des plaques en respectant I'alignement
des joints.

Les chants sont préalablement enduits de colle
Glasroc® F Vsoo0.

Les plaques sont fixées entre elles par vissage ou agrafage.

Mise en ceuvre des plaques en respectant un décalage
de 600 mm entre les joints.

Les chants sont préalablement enduits de colle
Glasroc® F Vsoo.

Les plaques sont fixées entre elles par vissage ou agrafage.

3. PROTECTION DU SYSTEME DE SUPPORTAGE

+ Mise en ceuvre des coquilles Glasroc® F V500 pour
la protection des tiges filetées: les 1/2 coquilles sont
collées entre elles a I'aide de la colle Glasroc® F Vsoo.

+ Mise en ceuvre de la partie inférieure du U Glasroc®
F V500 et de I'extrémité pour finaliser la protection des
rails de supportage.
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Conduits Glasroc® F V500

4. ETANCHEITE

Les joints horizontaux sont traités par la mise en ceuvre
d’un couvre-joint (bande Glasroc® F V500 de dimensions
12x100 mm) collé et vissé ou agrafé.

- vis VBA 5 x 40 tous les 200 mm

- agrafe 38 x 10 x 1 tous les 100 mm

Les couvre-joints peuvent étre positionnés indifférem-
ment a I'intérieur ou a I'extérieur du conduit.

LibE

Afin d’assurer la parfaite étanchéité du conduit, les joints
horizontaux sont enduits d’'un complément de colle
Glasroc® F V500

Ce complément de colle peut étre réalisé indifféremment
a l'intérieur ou a I'extérieur du conduit.

DIMENSIONNEMENT DES TIGES FILETEES ( METHODE DE POSE 2)

Conduits horizontaux Glasroc® F V500 épaisseur 35 mm

200 | 250 [ 300 | 350 [ 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650

Largeur intérieure du conduit (mm)
700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 [1000[1050 1100 | 1150 {1200 | 1250

Tige filetée ® 8 mm

Tige filetée ®10mm

Tige filetée @12mm

Hauteur intérieure du conduit (mm)
Vi
3

Tige filetée ?14 mm-—

Conduits horizontaux Glasroc® F V5oo épaisseur somm

200 | 250 450 | 500 | 550 | 600 | 650

Largeur intérieure du conduit (mm)
700 | 750 800 850 Q00 | 950 (1000|1050 | 1100 | 1150 [1200 | 1250

200 |[Tigefiletée
8m

250 m

300

350

—

ge filetée @10 mm

400

450

500

550 Tige filetée @12 mm

600

650

700

750

800

Tige filetée @14 mm

850

900

950

Tige filetée @16mm —

1000
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE
DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

MISE EN CEUVRE: CONDUIT VERTICAL

La plaque placée en fond de conduit est découpée aux dimensions intérieures du conduit et posée sur le gros-ceuvre.

1. MONTAGE ET ETANCHEITE

Méthode 1 : Montage a joints alignés et utilisation de
couvre-joints

Mise en ceuvre des 1% plaques fixées sur la plaque de
fond, en respectant I'alignement des joints.

Tous les chants sont préalablement enduits de colle
Glasroc® F V5oo0.

Les plaques sont fixées entre elles par vis ou par agrafes :
- vis VBA 5 x 40 tous les 200 mm

- agrafe 38 x 10 x 1 tous les 100 mm.

Les joints horizontaux sont traités par la mise en ceuvre
d’un couvre-joint (bande Glasroc® F Vg5oo de dimensions
12x100 mm) collé et vissé ou agrafé :

- vis VBA 5 x 40 tous les 200 mm

- agrafe 38 x 10 x 1 tous les 100 mm.

Les couvre-joints peuvent étre positionnés indifférem-
ment a I'intérieur ou a I'extérieur du conduit.

T
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Méthode 2 : Montage a joints décalés

Mise en ceuvre des 1% plaques fixées sur la plaque de
fond, en respectant un décalage de 600 mm des joints.
Tous les chants sont préalablement enduits de colle
Glasroc® F Vsoo0.

Les plaques sont fixées entre elles par vis ou par agrafes :
- vis VBA 5 x 40 tous les 200 mm

- agrafe 38 x 10 x 1 tous les 100 mm.

Afin d’assurer la parfaite étanchéité du conduit, les joints
horizontaux sont enduits d’'un complément de colle
Glasroc® F Vso0.

Ce complément de colle peut étre réalisé indifféremment
a l'intérieur ou a I'extérieur du conduit.




Conduits de ventilation et de désenfumage / Conduits Glasroc® F V500

2. SYSTEME DE REPRISE DE CHARGE* !

Les conduits verticaux doivent étre supportés tous les 6 m
au maximum.

Un systéeme de reprise de charge est réalisé par la mise en
ceuvre :

O soit d’une corniére 60x60x6 mm vissée dans le corps
du conduit et posée en appui libre sur le plancher

© soit d’un talon en panneau Glasroc® F Vsoo de méme
épaisseur que le conduit vissé dans le corps du conduit et
posé en appui libre sur le plancher

3. CALFEUTREMENT EN TRAVERSEE DE
PLANCHER*

Afin de reconstituer le degré coupe-feu de I'élément
traversé, il convient de mettre en ceuvre un bourrage
de laine de roche entre le corps du conduit et la rive du
plancher avec

O soit un rebouchage en sous-face de dalle réalisé par un
remplissage de colle Glasroc® F V500 ou de mortier MAP®
Formule +

® soit la mise en ceuvre d’une plaque Glasroc® F V500 de
méme épaisseur que celle du conduit et directement fixée
en sous face de dalle par fixation mécanique @8 mm

Protection au feu des
structures / Conduits de
ventilation et de désenfumage

*Commun aux deux méthodes de pose

QUANTITATIFS

Conduit vertical Conduit horizontal
Désignation Unités
Méthode 1 Méthode 2 Méthode 1 Méthode 2

Panneau Glasroc® F V500 1,07 1,07 1,07 1,07 m?/m2 d’ouvrage
Bande Glasroc® F V500 0,75 - 0,75 - unité/m2
Colle Glasroc® F V500 0,60 0,70 0,75 0,70 kg/m?
Vis VBA 10 10 10 10 unité/m?
ou agrafe 20 20 20 20 unité/m?
Cheville - - 0,70 0,70 unité/m>
Tige filetée - - 0,60 0,60 ml/m?
Ecrou - - 0,70 0,70 unité/m2
Rondelle - - 0,70 0,70 unité/m?
Rail ou corniére de supportage - - 0,30 030 ml/m?
U Glasroc® F V500* - - 0,35 - ml/m?
Coquille Glasroc® F V500* - - 0,60 - ml/m?

Quantitatifs moyens donnés a titre indicatif et a adapter selon la section et les dispositions du conduit a réaliser.
* Uniquement si une protection du supportage est nécessaire

#placo
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE
DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

GLASROC® F V500 : POINTS SINGULIERS DE MISE EN CEUVRE

CONDUIT VERTICAL CONTRE VOILE
BETON *

Les conduits peuvent étre installés directement contre

des éléments maconnés. Dans ce cas, les panneaux sont

assemblés entre eux :

» soit sur place a I'aide d’un tasseau Glasroc® F V500,

- soit a I'avance puis positionnés sur le caisson inférieur
(méthode de pose 1 uniquement).

Bande Glasroc® F V500
i

Colle Glasroc® F V500 Vis 5x90 / 5x70
] ] tous les 200 mm

ou agrafe

Panneau Glasroc® F V500

Dans ce type de montage, la reprise de charge est réalisée :
+coté plancher par un talon et contre-talon
Glasroc® F V500 de méme épaisseur que le panneau g
constituant le conduit, il
» c6té maconnerie, par une bande de Glasroc® F Voo de
largeur 100 mm, d’épaisseur 35 mm mini, positionnée
a mi-hauteur du plancher traversé et fixé par vis ou i
agrafes dans les panneaux constituant les faces du g
conduit.
Parailleurs, les panneaux Glasroc® F V500 constituant
lesfacesadosséesduconduitsontfixésdanslamaconnerie
a l'aide de chevilles acier. il

Panneau Glasroc® F V500

Calfeutrement
en laine de
roche (densité
> 30kg/m?)

100 mi

Vis 5x40 mm
tous les 200 mm
ou agrafe
38x10x100mm

Fixation par cheville acier a
expansion mécanique M8

CONDUIT VERTICAL DANS UNE TREMIE *

Dans le cas d’'un conduit réalisé dans une trémie sans
plancher avoisinant, il convient de réaliser un systéme de
reprise de charge tous les 6 m par la mise en ceuvre d'un
chevétre métallique. Ce chevétre métallique devra étre
protégé au feu par des panneaux Glasroc® F V5oo.

CONDUIT VERTICAL DE GRANDE : Chevétre,"jlj

SECTION *

Les procés-verbaux autorisent la réalisation de conduits i

de grandes sections. Dans ce cas, il conviendra de mettre ambe i

en ceuvre des renforts intérieurs (largeur 25 cm) disposés |deforce J th

au pas de 60 cm sur 10u 2 rangées.

La pose des renforts est fonction de la largeur du conduit
(cf PV).

*Valable pour méthodes de pose 1 et 2.
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Conduits Glasroc® F V500

CONDUIT HORIZONTAL DE GRANDES
SECTIONS *

Les procés-verbaux autorisent la réalisation de conduits
de grandes sections. Il conviendra de mettre en ceuvre
des renforts intérieurs (longeur 25 cm) disposés au pas de
60 cm sur 10u 2 rangées. La pose des renfots est fonction
de la largeur du conduit. (cf PV)

O, m (o
AQ®

MISE EN CEUVRE DES VOLETS DE DESENFUMAGE *

Les essais de mise en ceuvre de volets de désenfumage dans les conduits réalisés en panneaux Glasroc® F V500 sont réa-
lisés conformément a la horme EN 1366-10.

Les fabricants de volets doivent bénéficier au 31/01/13 d’'un marquage CE sur ces produits. Ce marquage CE fera apparaitre
les solutions techniques dans lesquelles les volets peuvent étre installés.

Solution @) montage en applique Solution @ montage déporté Solution @ montage centré
e |, | o | | ® e (4] »
CAEE TN - [N EELTTNy

- .

=110 mm T S N0mm >110 mm ﬂ

3] —O

@ Panneau Glasroc® F V500
O vis 5X 90 /5x70 ouagrafe 9o ou 8o x11.2x1.2

O volet

*Valable pour méthodes de pose 1et 2.
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE
DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

REALISATION DE DEVOIEMENT DERIVATION / REDUCTION DE SECTION *

Ces principes de montage sont autorisés selon la norme NF
EN 15882-1. Des dévoiements, que ce soit en conduit vertical
ou horizontal peuvent étre réalisés.

Dévoiement

Ceux-ci ne doivent pas excéder les tolérances prévues par
les normes en vigueur, en particulier un angle maximum
de 5° en conduit vertical.

Pour des dévoiements supérieurs, il est recommandé
de valider la solution technique au préalable aupres
du bureau de contréle missionné sur le chantier.

Dérivation

by Réduction de section
3 \\ 4 |
’ A=t
.a*""--‘--'
3
- -_____..-‘,I- g a——|
/,-' ,—f:ff"”"’
z_,z :‘:'.--"-
C 4
REALISATION DE RACCORDEMENT
Les conduits verticaux et horizontaux Glasroc® F V500
peuvent étre raccordés s’ils sont de méme performance de
résistance au feu. Le pourtour du raccordement est protégé
par un retour en panneau Glasroc® F V500 de méme épais- Panneau 41
seur. E{?SSE)%C ° —~_
Le premier supportage du conduit vertical pourra étre posi-
tionné a 60 cm maximum du conduit vertical (Lisolation Vis 5x90/5x70
du supportage n’est pas nécessaire avec la méthode de pose 2). tous Iesf200mm
Ou agrare
80x11.2x1.2 tous
les 100mm
Eallnnealg3 L J
asroc -
FV500 it

*Valable pour méthodes de pose 1et 2.
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE

DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

© Gaines verticales et horizontales
en panneaux Glasroc® F V500

DESCRIPTION

Les gaines verticales et horizontales 2, 3 ou 4 faces Glasroc® F V500 sont destinées a I'encoffrement de réseaux techniques
(chemins de cables, fluides médicaux, conduites de gaz,...). Elles peuvent étre réalisées en panneaux Glasroc® F V500/35
(performance EI60) ou Glasroc® F Vsoo/50 (performance El20).

CONSTITUTION DES OUVRAGES

@ Panneau Glasroc® F Vsoo
© Colle Glasroc® F V500

PERFORMANCES DES GAINES GLASROC® F V500 EN 2, 3 OU 4 FACES

Les gaines 2 ou 3 faces doivent étre adossées a des constructions supports réalisées en béton armé ou en béton cellu-
laire de résistance au feu égale ou supérieure a celle de la gaine.

Section intérieure max de la gaine Lxh® (mm) 1250 X 1000

Gaine verticale Reprise de charge Tous les 6 m maxi : corniére acier 60x60x6mm ou talon en panneau Glasroc® F V500 Ig. 150 mm®@
Supportage Tige filetée ®§| + ra_il de MQ-41 (siL<1000) @ tige filetée selon ta! lf)leau>f de dimensionneT)ent

Gaine horizontale ou rail MQ-52 (si L=1000) (page 261) + corniére acier 30x30x3mm 6
Isolation du supportage'? oui non

(1) Lxh = gaine horizontale : largeur x hauteur / gaine verticale : largeur x profondeur

(2) Epaisseur talon identique a celle de la gaine

(3) Pour faciliter la mise en ceuvre, il est conseillé d’utiliser de la corniére acier 40x40x4mm & partir d’un diamétre de tige filetée de 12mm

(4) Coquilles Glasroc® F V500 + U Glasroc® F Vsoo (dimension du U en fonction de la dimension du rail utilisé)

(5) Les gaines 2 ou 3 faces doivent étre adossées a des constructions supports réalisées en béton armé ou en béton cellulaire de résistance au feu égale ou supérieure a celle de la gaine.
(6) 2 ou 3 faces : APL n°EFR-16-002272a / 4 faces : uniquement avec la méthode de pose 2
(7) 2 ou 3 faces : APL n°EFR-16-002272a / 4 faces : PV n°EFR-15-003227

Ll Dans le Guide #placo SUr www.placo.fr
P.329 Mise en ceuvre * Descriptifs types
p.459 Caractéristiques techniques + Fiches de Déclarations
des produits Environnementales et Sanitaires
p.437 Finitions * Fiches produits
P40 Réglementation incendie - Déclaration de Performances (DoP)
- Configurateur de solutions Placo®

328




Conduits de ventilation et de désenfumage / Gaines verticales et horizontales en panneaux Glasroc® F V500

MISE EN CEUVRE

Dans le cas des gaines verticales et horizontales, les plaques Glasroc® F V500 seront mise en ceuvre selon 1des 2 méthodes
suivantes :

Méthode 1: joints alignés + couvre-joints et protection du supportage en gaines horizontales.
Méthode 2 : joints décalés de 600 mm sans couvre-joints et sans protection du supportage en gaines horizontales.

Pour I'ensemble des détails de mise en ceuvre, se reporter au chapitre 4 « Conduits de ventilation et de désenfumage
en panneaux Glasroc® F V500 ».

MISE EN CEUVRE DES GAINES VERTICALES 2 ET 3 FACES (METHODE DE POSE 2)

Talons extérieurs : il est conseillé de fixer le talon sur le c6té de la gaine avant de visser 'ensemble sur le reste de la gaine
puis sur le gros-ceuvre.

3 FACES

TALONS INTERIEURS TALONS EXTERIEURS

e

~lg

TALONS EXTERIEURS

2 FACES

o Gaine Glasroc® F V500/35 ou 50
9 Talon Glasroc® F V500/35 ou 50 de longueur 100 mm fixé
au gros ceuvre par chevillage acier M8 au pas de 200 mm

MISE EN CEUVRE DES GAINES HORIZONTALES 2 ET 3 FACES (METHODE DE POSE 2)

Le systeme de supportage est réalisé a I'aide de corniéres de section 30 x 30 x 3 mm mises en ceuvre tous les 1200 mm
maximum (Diamétre des tiges filetées suivant tableau page 319).

Talons extérieurs : |l est conseillé de fixer le talon sur le c6té de la gaine avant de visser I'ensemble sur le reste de la gaine
puis sur le gros-ceuvre.

TALONS INTERIEURS TALONS EXTERIEURS

3 FACES

2 FACES

Gaine Glasroc® F V500/35 ou 50
Talon Glasroc® F V500/35 ou 50 de longueur 100 mm fixé au gros ceuvre par chevillage acier M8 au pas de 200 mm
Corniere acier 30 x 30 x 3 (ou rail de supportage MQ-41)

Tige filetée (diametre suivant tableau page 319)

0000
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE

DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

O Conduits verticaux de ventilation
et de désenfumage Caroplatre®
et Glasroc® F13

DESCRIPTION

Les conduits verticaux Caroplatre®/Glasroc® F13 sont destinés au désenfumage ou a la ventilation des locaux. Ils sont
constitués de carreaux de platre Caroplatre® 7 associés a la plaque Glasroc® F 13.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

Carreaux de platre Caroplatre® 7

(1]
© Plaque Glasroc® F 13
(3]
(4]

Colle Placol
Laine de roche épaisseur 30 mm

DOMAINES D’EMPLOI

Les conduits verticaux de désenfumage et de ventilation Caroplatre®/ Glasroc® F13 peuvent étre utilisés dans les batiments
de logements collectifs (a partir de la 3¢ famille) et dans les batiments non résidentiels supérieurs a 300 m? ou aveugles
supérieurs a 100 m> Les zones visées pour le désenfumage sont les espaces de circulation tels que les escaliers, couloirs
et parkings ou les compartiments.

L) Dans le Guide #placo SUr www.placo.fr
P.332 Mise en ceuvre * Descriptifs types
p.459 Caractéristiques techniques + Fiches de Déclarations
des produits Environnementales et Sanitaires
p.437 Finitions + Fiches produits
P40 Réglementation incendie - Déclaration de Performances (DoP)
- Configurateur de solutions Placo®
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Conduits verticaux Caroplatre® et Glasroc® F13

PERFORMANCES DES CONDUITS DE VENTILATION
ET DE DESENFUMAGE MIXTES CAROPLATRE® ET GLASROC® F13

Constitution du conduit Caroplatre® 7 + Glasroc® F13
Section maxi (mm) 1250 x 1000

Epaisseur de la paroi (mm) 83

Poids (kg/m?) 85

Hauteur limite (m) 5

0 Résistance au feu * EI120

@ Isolation acoustique 35%

* PV EFECTIS 10 E 169 (désenfumage) et 11 E 098 (ventilation).
** Simulation Acou$S STIFF®.

PRINCIPE DE VENTILATION/DESENFUMAGE D’UN BATIMENT

€¢

Conduit
d’extraction Conduit
d’amenée d'air

Les conduits d’extraction ou d’amenée d’air doivent étre protégés par une maconnerie ou par de la zinguerie en sortie
de toiture.
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PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES/CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE
DESCRIPTION & MISE EN CEUVRE DES SOLUTIONS

MISE EN CEUVRE

1. IMPLANTATION ET TRACAGE DE L'OSSATURE

Les conduits sont implantés en rive des trémies. o

Les conduits adossés reposent soit sur des corbeaux 0
soit sur des corniéres 100 x100x10 @.

2. MISE EN CEUVRE DES JAQUETTES

Au droit des trémies, les nez de planchers sont protégés
par des jaquettes réalisées en plaques Glasroc® F13. Les
jaquettes sont centrées, chevillées et collées sur les nez
de planchers.

La hauteur des jaquettes est égale a I'épaisseur du plan- = 2. ' b
cher majorée de 10 cm. o e el ol

= g —
L - Glasroc® F13
S Ly 5cm * —
T T Tl
i ([l - il
(] Ysan |l =t

3. POSE DES CORPS DE CONDUITS

Les corps de conduits (Caroplatre® 7) sont systématique- 30 cm

JRTIA Laine de roche
ment réalisés sur quatre faces. e roc

Dans le cas de conduits adossés, les corps de conduits
sont montés sans liaison avec les parois d’adossement en
ménageant une lame d’air de 3 cm entre les parois d’ados-
sement et les corps de conduit.

Avant la réalisation des enveloppes extérieures, la lame
d’air est calfeutrée partiellement a l'aide de laine de roche
(épaisseur 30 mm) de largeur 30 cm.

O En partie basse les corps de conduits reposent direc-
tement sur la dalle et sont fixés a I'aide de la colle Placol.
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Conduits Caroplatre® et Glasroc® F13

@ Au droit des angles, les carreaux sont croisés d’un rang

. |
a l'autre sur la hauteur du conduit (harpage). 0o Laine =
o B de roche ~Colle

@ Etn partie haute, le jeu de 2 3 2,5 cm nécessaire au mon- ~==

tage du dernier rang est rempli d’un cordon de laine de ;
roche de diamétre 5 cm avant la réalisation du calfeutre- ; i B
ment complémentaire a I'aide de la colle Placol. 1

4. MISE EN CEUVRE DES HABILLAGES

@ Les habillages sont constitués de plaques Glasroc® F 13 Pa) Iﬂ' # ’ Il 0o * '
collées a plein ou vissées a I'aide de vis a platre (type vis ' - . W%E"
VSCG35) sur le corps des conduits. " Sgg
2
@ La colle Placol est appliquée au peigne (le collage par . ' gig
plot n’est pas admis). . | & %gé
TEE
Ed - ’

5. MISE EN CEUVRE DES VOLETS

Les volets sont installés aprés la réalisation des conduits et non a I'avancement. Aprés la découpe des conduits, les
ensembles volets/manchons (en plaques Glasroc® F 13) sont scellés a I'aide de la colle Placol. Les éventuels raccordements
électriques s’effectuent sous gaines encastrées dans I'épaisseur des conduits.

Les volets doivent faire I'objet de classement de résistance au feu dans les conduits Caroplatre®/Glasroc® F 13.

Se reporter aux procés-verbaux du fabricant de volets.

6. RECEPTION ET FINITIONS DES OUVRAGES

Se reporter au chapitre “Finitions et réception des ouvrages” (page 437).

QUANTITATIFS

Produit Unité Quantité
Carreau Caroplatre® m? 1,03
Plaque Glasroc® F 13 m? 1,05
Colle Placol kg 3,6Mou1,8@
Vis a platre unité 10
Enduit poudre : Vario®, Placojoint® PR, Placojoint® SN, Placojoint® GDX kg 0,33
:rl:duit pate prét a I’'emploi : Placomix®, Placomix® Hydro, Placomix® Lite kg 0,47

(1) Cas des plaques Glasroc® F 13 collées a plein.
(2) Cas des plaques Glasroc® F 13 vissées.

#placo
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